Merkblatt zur Verlegung von STELCON-Kleinflachenplatten

bzw. Gusseisenplatten (Thermoplatten)

Aufbau eines Bodens mit STELCON-Kleinflachenplatten
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1= STELCON-Kleinflachen- bzw. Gusseisenplatten
2 =Verlegemdrtel/Estrich

3 =Haftschlamme

4 =Tragbeton 3 C20/25 (B 25)

1 Tragbeton (bauseits)

1.1  Festigkeitsklasse = C20/25 (B 25)
(gilt auch fiir Ausgleichsbeton/-estrich).

1.2 Oberflache aufrauen (Besenstrich).

1.3 Verschmutzungen, Mértelreste, nicht festhaltende
Betonreste durch Klopffrasen oder Kugelstrahlen restlos entfernen.

1.4  Glatte Stellen nachtraglich aufrauen, wie vor.

1.5  Verschmutzungen, z. B. Ole, Fette, Farben, Bitumen oder
Kunststoffe durch geeignete Verfahren wie Klopffrésen,
Kugel- oder Flammstrahlen entfernen.

1.6  Bei alten Betonflachen mit nicht bekannter Festigkett,
nachtraglich Festigkeitsklasse bzw. Oberflachenzugfestigkeit

(21,5 N/mm?2) ermitteln.

1.7  Die Ebenheit der Tragbetonoberflache soll den Anforderungen
der DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 2 erfiillen.

2. Untergrund (bauseits)

2.1 Héhennivellement zur Ermittlung der Schichtdicke, ggf.
zur Gefélleanordnung.

2.2 Die Mortelbettdicke muss zwischen 32,5 cm und £ 4,0 cm
liegen. Bei Gusseisenplatten 3 4,0 cm!

2.3 Bei Schichtdicken tiber 3 4 cm ist ein Ausgleichsbeton/
-estrich Festigkeitsklasse 3 C20/25 (B 25) erforderlich.

2.4  BeiBdden mit Warmeddmmung; zweischichtiger Aufbau
3 8 cm mit Baustahlmatte (mind. Q 131).
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Fugen

Gebéaudetrennfugen/Bewegungsfugen im Tragbeton
sind an gleicher Stelle und in gleicher Breite im Plattenbelag
anzuordnen.

Feldbegrenzungsfugen, die durch den gesamten
Bodenaufbau einschlieRlich Ausgleichsbeton reichen,
sind anzuordnen:

- im Gebaudeinneren bis zu 120 m?2
- im Freien unter Dach bis zu 50 m?2
- unter Witterungseinfluss bis zu 36 m2.

Die Feldbegrenzungen sind maglichst quadratisch an-
zulegen; fiir das Verlegen im Freien unter Witterungs-
einflul sollte 6 m Kantenlénge nicht Giberschritten
werden.

Randfugen sind an aufgehenden Wénden und durch-
dringenden Bauteilen durch den gesamten Bodenaufbau
anzuordnen.

Die Fugen sollten = 8 mm breit sein und in
Abstimmung mit den drtlichen Gegebenheiten mit geeigneten
dauerelastischen Dichtstoffen verschlossen werden.

Erforderlichenfalls ist der Kantenschutz den
Beanspruchungen anzupassen:

- doppelseitige STELCON-Ankerplattenreihe oder Kanten-
schutzprofile aus Stahl bei Beanspruchungsgruppe |
(schwer) (Flurférdermittel, Bereifung aus Stahl oder
Polyamid)

- Metallprofilkonstruktionen bei Fugenbreite 3 15 mm.

Verlegeart

Alle STELCON-Kleinflachenplatten 30 x 30 x 2,5 ¢cm bis 3 cm
kénnen im Fugenschnitt oder mit versetzter Fuge im Ver-
band gelegt werden.

Platten werden bei Bedarf zugeschnitten.

“Tabelle 1 Gruppen mechanischer Beanspruchung

Beanspruchungsgruppe Flurférdermittel, Bereifungsart* Beanspruchung durch Arbeitsablaufe und
FuRgéngerverkehr

I (schwer) Stahl und Polyamid Bearbeiten, Schleifen und Kollern von Metallteilen,
Absetzen von Gitern mit Metallgabeln, FuRganger,
mehr als 1000 Personen/Tag

11 (mittel) Urethan-Elastomer Schleifen und Kollern von Holz, Papierrollen und

und Gummi Kunststoffteilen; Fugénger von 100 bis 1000 Personen/Tag

11 (leicht) Elastik und Luftreifen Montage auf Tischen; Fugéngerverkehr bis 100 Personen/Tag
bis 100 Personen/Tag

Die betriebsbedingt erforderliche Gruppe der mechanischen Beanspruchung gemaf DIN 18560 Teil 7 ist der BTE STELCON GmbH rechtzeitig (Kalkulationsgrundlage)

bekanntzugeben.

Fur Flachenpressungen 3 40 N/mm? durch Flurférdermittel mit Stahlrollen (siehe DIN 18560 Teil 7, Absatz 1) sollten STELCON-Stahlankerplatten oder

STELCON-Gusseisenplatten verwendet werden.
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Merkblatt zur Verlegung von STELCON-Kleinflachenplatten

bzw. Gusseisenplatten (Thermoplatten)

5. Verlegemértel

5.1 Ausgangsstoffe
Zement nach DIN 1164 CEM |, CEM ||
Festigkeitsklasse mind. 32,5 R
Zuschlag nach DIN 4226, Frostbestandigkeit eF
Sand 0/4 a bei Schichtdicken £ 2,5 cm
Kiessand 0/8 Sieblinienbereich 3 nach DIN 1045, stetig
abgestuft, keine Ausfallkérnung, bei Schichtdicken
325¢cm.

5.2 Konsistenz erdfeucht (KS)

5.3  Festigkeitsklasse je nach mechanischer Beanspruchungs-

gruppe:

Gruppe Il (leicht)  Mértelgruppe Il nach DIN 1053-1 mit
Zementgehalt 3 350 kg/m3

Gruppe Il (mittel) 3 ZE 20 nach DIN 18560 mit Zement-
gehalt 3 350 kg/m3

Gruppe | (schwer) 3 ZE 30 nach DIN 18560 0. C20/25 (B 25)

nach DIN 1045 mit Zementgehalt
3 400 kg/m3

5.4  Baustellen gemischte Mértel sind zu bevorzugen.
Werkgemischte Frischmértel sind ungeeignet!

6.  Untergrundvorbehandlung
6.1 Hoéhenmarkierungen festlegen.

6.2  Tragbeton vorbehandeln gem&R Abschnitt 1 und griindlich
néssen.

6.3  Haftbriicke (1 Teil Zement des Verlegemértels, 1 Teil
Wasser) so mit rauem Besen aufbringen, dass die Flache
innerhalb von 2 Stunden bearbeitet werden kann.

6.4  Auf eingeschlammte Teilflachen Verlegemoértel aufbringen

7. Verlegen der Platten

7.1  Laufer (eine Plattenreihe als &uRerer Rahmen) rechtwinkelig
nach Schnur verlegen, Fugenbreite bis 3 mm.

7.2 Etwa anzulegende Fugen im Laufer beriicksichtigen.

7.3 Mortel fir eine Plattenreihe einbringen und mit Kelle
einebnen.

7.4 Mortel so tief unter der Oberkante der verlegten Platten
abziehen, dass die Verdichtung der Schiittung auf £ 2/3 der
urspriinglichen Hohe erzielt wird.

7.5  Mortelbett in seiner gesamten Oberflache mit Zement-
leim (Zementgully; 1 Sack (25 kg) Zement des Verlege-
mortels in ca.30 | Wasser + 5 [) aufbringen. (Haftbriicke
fur den Verbund Mértelbett-Hartbetonplatten).

7.6  Keine tropfnassen Platten verarbeiten.

7.7 Schnur straff gespannt auf entsprechende, seitliche
Lauferfuge setzen.
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Platten mittels Simplexhammer (Gewicht rd. 2 kg) ein-
schlagen, bis die Platten satt im Mértelbett liegen.

Jeweils 4-5 verlegte Plattenreihen gut mit Wasser be-
spriihen.

Oberflache mehrere Male von Zementgully- und Mértel-
resten reinigen.

Das mehrfache Reinigen ist zwingend erforderlich um
ein friihzeitiges Austrocknen (Verbrennen) des Mortel
bettes zu verhindern.

Verfugen von STELCON-Kleinflachen u. Gusseisenplatten
im Regelfall am darauffolgendem Tag

Plattenbelag bis zur Verfugung feucht halten und vor Ver-
schmutzung schiitzen.

Fugenmdrtel anmischen, Zusammensetzung: 1 Raumteil
Zement des Verlegemortels, 1 Raumteil getrockneter
Quarzsand, Wasser bis zur diinnfliissigen Konsistenz.
Plattenfldche gut ndssen.

Fugenmdrtel mit Gummiwischer verteilen bis alle Fugen
gefillt sind. Vorgang so lange wiederholen, bis das der

Fugenmdrtel nicht mehr nachsackt.

Uberfliissigen Mértel mit Gummiwischer sauber
abziehen.

Flache mit sauberem, trockenem Quarzsand (0,1-,5 mm)
abstreuen und mit Gummiwischer sauber abschrubben.

Mit weichem Besen abfegen.

STELCON-Platten mit glatter Oberflache sind fur
maschinelles Verfugen geeignet.

Nachbehandlung und Inbetriebnahme

Frisch verlegten Plattenbelag vor zu frischem Benutzen
schiitzen, z. B. durch Absperrschilder, Bénder.

Bodenbelag nachbehandeln; z. B. feucht halten.

- bei Zement 32,5 R mind. 4 Tage
- bei Zement 42,5 R mind. 2 Tage.

bei Temperaturen
>10°C

Inbetriebnahme
ohne Erhdrtungspriifung

- bei Zement 32,5 R nach 14 Tagen
- Bei Zement 42,5 R nach 7 Tagen.

Mit Erhé&rtungspriifungen an gesondert hergestellten
Probekdrpern beim Plattenbelag nach Erreichen der
Serienfestigkeit.

Endreinigung sowie das Entfernen von Flugrost bei
Gusseisenplatten (Thermoplatten), erfolgt bauseits.

Technische Anderungen vorbehalten.
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